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TON UND GLASUR VERSTEHEN UND
ANWENDEN Handbook

Ton Und Glasur Verstehen Und Anwenden
 
Ton und Glasur verstehen und anwenden: Ein umfassender Leitfaden für Keramikkünstler
 

Ton und Glasur verstehen und anwenden ist eine wesentliche Grundlage für
jeden,
 
der sich mit der Kunst der Keramik beschäftigt. Ob Anfänger oder erfahrener Töpfer ? das
 
Zusammenspiel von Ton und Glasur bestimmt maßgeblich die Ästhetik, Funktionalität und
 
Haltbarkeit eines keramischen Werkstücks. In diesem Artikel tauchen wir tief in die
 
Materie ein, um dir ein umfassendes Verständnis zu vermitteln und dir praktische Tipps
 
zur Anwendung an die Hand zu geben.
 

Die Grundlagen von Ton: Was steckt hinter dem Werksto??
 
Ton ist ein natürlicher Werksto?, der aus fein zermahlenen Mineralien, vor allem
 
Aluminium-Silikaten, besteht. Seine plastischen Eigenschaften machen ihn ideal für die
 
Formgebung in der Keramik. Doch nicht jeder Ton ist gleich ? die Vielfalt an Tonarten
 
beein?usst das Arbeiten und das Ergebnis erheblich.
 

Arten von Ton und ihre Eigenschaften
 
Es gibt verschiedene Tonarten, die sich in Körnung, Farbe, Brenntemperatur und
 
Schrumpfverhalten unterscheiden:
 

Steinzeugton: Hochfein und robust, ideal für funktionale Keramik, da er bei
hohen
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1.
 
Temperaturen gebrannt wird.
 

Porzellan: Sehr feinkörnig und weiß, bietet eine glatte und edle Ober?äche,
jedoch
 
2.
 
schwieriger zu verarbeiten.
 

Irdenware (Schamottton): Grobkörniger und meist rot oder braun, wird bei
 
3.
 
niedrigeren Temperaturen gebrannt und eignet sich gut für
 
Dekorationsgegenstände.
 
Jede Tonart hat ihre individuellen Brennzeiten und -temperaturen, was beim Arbeiten
 
unbedingt berücksichtigt werden muss.
 

Der Ein?uss von Ton auf das Endprodukt
 
Das Verständnis von Ton ist essenziell, weil sich der Ton während des Trocknens und
 
Brennens verändert. Ton schrumpft, kann Risse bekommen oder sich verziehen. Ein guter
 
Umgang mit dem Material bedeutet, den Trocknungsprozess zu kontrollieren und den
 
richtigen Ton für das jeweilige Projekt auszuwählen. Die Wahl des Tons beein?usst auch,
 
wie gut die Glasur haftet und wie sich Farben entwickeln.
 

Glasur verstehen: Mehr als nur eine schützende Schicht
 
Glasur ist das, was Keramikstücke zum Strahlen bringt ? sie verleiht ihnen Farbe, Textur
 
und Schutz. Doch Glasur ist weit mehr als nur eine dekorative Ober?äche. Sie verändert
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die Haptik, macht das Werkstück wasserfest und kann sogar die Haltbarkeit verbessern.
 

Die Zusammensetzung von Glasur
 
Glasuren bestehen hauptsächlich aus Silikaten, Metalloxiden und Flussmitteln. Diese
 
Komponenten verschmelzen beim Brennen zu einer glatten, glasartigen Schicht. Die
 
genaue Zusammensetzung bestimmt Aussehen und Eigenschaften:
 

Silikate: Bilden die Glasstruktur.
 
1.
 

Metalloxide: Verantwortlich für Farbe?ekte, z.B. Eisenoxid für Braun- und
Rottöne.
 
2.
 

Flussmittel: Sinken den Schmelzpunkt der Glasur und ermöglichen das
 
3.
 
Verschmelzen bei geringeren Temperaturen.
 
Die richtige Mischung ist entscheidend, um gewünschte E?ekte zu erzielen und
 
gleichzeitig Haftung und Stabilität sicherzustellen.
 

Wie Glasuren auf verschiedenen Tonarten reagieren
 
Nicht jede Glasur passt zu jedem Ton. Zum Beispiel kann eine Glasur, die bei hohen
 
Temperaturen schmilzt, auf Irdenware mit niedriger Brenntemperatur nicht richtig haften
 
oder sich verfärben. Ebenso kann eine zu dick aufgetragene Glasur beim Schrumpfen des
 
Tons reißen oder abplatzen. Daher ist es wichtig, Glasur und Ton aufeinander
 
abzustimmen und im Zweifelsfall Probestücke anzufertigen.
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Ton und Glasur verstehen und anwenden: Praktische Tipps für
 

den Alltag
 
Wer die Grundlagen kennt, kann seine Keramik auf das nächste Level heben. Doch wie
 
sieht die praktische Umsetzung aus? Hier sind einige wertvolle Hinweise, die dir helfen,
 
sowohl Ton als auch Glasur optimal einzusetzen.
 

Der richtige Umgang mit Ton
 

Ton vorbereiten: Ton sollte gut durchgeknetet werden, um Luftblasen zu
 
1.
 
entfernen, die sonst beim Brennen zu Rissen führen können.
 

Feuchtigkeitskontrolle: Beim Formen immer darauf achten, dass der Ton weder
 
2.
 
zu nass noch zu trocken ist, um Verformungen zu vermeiden.
 

Langsames Trocknen: Besonders bei dicken oder komplexen Formen langsam
 
3.
 
trocknen lassen, eventuell mit Abdeckungen, um gleichmäßige Trocknung zu
 
gewährleisten.
 

Glasur richtig auftragen
 
Es gibt verschiedene Methoden, Glasur aufzutragen ? jede hat ihre Vor- und Nachteile:
 

Tauchen: Schnell und gleichmäßig, ideal für größere Stücke.
 
1.
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Pinseln: Ermöglicht detaillierte Muster und E?ekte, erfordert jedoch Übung.
 
2.
 

Spritzen: Für sehr dünne und gleichmäßige Schichten, oft in professionellen
 
3.
 
Ateliers verwendet.
 
Wichtig ist, die Glasur gleichmäßig aufzutragen und Überschüsse zu vermeiden, da zu
 
dicke Schichten beim Brennen laufen oder Blasen werfen können.
 

Brenntemperaturen und ihre Bedeutung
 
Brennen ist der letzte und entscheidende Schritt, der Ton und Glasur dauerhaft verbindet.
 
Dabei unterscheidet man grob zwischen:
 

Reduktion: Sauersto?arme Atmosphäre, die besonders bei Steinzeug und
Porzellan
 
1.
 
zu besonderen Farb- und Ober?ächene?ekten führt.
 

Oxidation: Sauersto?reiche Atmosphäre, die klare und helle Farben fördert.
 
2.
 
Die Wahl der Brenntemperatur hängt von Ton und Glasur ab ? zu niedriges Brennen lässt
 
Glasur matt und porös, zu hohe Temperaturen können Glasur zum Fließen bringen oder
 
den Ton verformen.
 

Ton und Glasur verstehen und anwenden: Kreativität durch
 

Experimentieren
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Ein besonders spannender Aspekt der Keramik ist das Experimentieren mit neuen Ton-
 
Glasur-Kombinationen. Wer sich traut, verschiedene Materialien zu mischen und mit
 
Brennprozessen zu spielen, entdeckt oft überraschende und einzigartige E?ekte.
 

Probetafeln anfertigen
 
Bevor man ein größeres Werkstück glasieren oder brennen lässt, emp?ehlt es sich, kleine
 
Probetafeln anzufertigen. Diese zeigen, wie sich Ton und Glasur unter bestimmten
 
Brennbedingungen verhalten und helfen, Fehlversuche zu vermeiden.
 

Unterschiedliche Ober?ächenstrukturen erzeugen
 
Die Kombination von Ton und Glasur bietet vielfältige Möglichkeiten, von glänzend und
 
glatt über matt und samtig bis hin zu rau und strukturiert. Durch Zugabe von Schamotte
 
im Ton oder das Auftragen spezieller Glasuren kann die Haptik gezielt verändert werden.
 

Farben und Dekore gestalten
 
Mit farbigen Glasuren und Engoben lässt sich das Erscheinungsbild von Keramik
 
individuell gestalten. Metalloxide, Oxideisen oder Kobaltoxid sorgen für unterschiedliche
 
Farbtöne, die beim Brennen lebendig werden.
 

Fazit
 
Ton und Glasur verstehen und anwenden bedeutet, die Grundlage für erfolgreiches
 
keramisches Gestalten zu scha?en. Mit der richtigen Auswahl von Ton, dem Wissen um
 
die Zusammensetzung und Anwendung von Glasuren sowie dem Bewusstsein für
 
Brennprozesse lässt sich die eigene Kreativität voll entfalten. Dabei gilt: Geduld,
 
Experimentierfreude und eine genaue Beobachtung des Materials führen zu immer
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besseren Ergebnissen und machen die Arbeit mit Keramik zu einem faszinierenden
 
Erlebnis.
 

Question
 

Answer
 
Was versteht man unter 'Ton' in
 
der Keramik?
 
Ton ist ein natürlich vorkommendes feinkörniges
 
Material, das aus verwitterten Mineralien besteht und
 
sich durch seine Formbarkeit und Plastizität
 
auszeichnet, was es ideal für die Herstellung von
 
Keramikobjekten macht.
 
Welche Arten von Ton gibt es
 
und wie unterscheiden sie sich?
 
Es gibt verschiedene Tonarten wie Steinzeugton,
 
Porzellanton und Irdenwareton. Sie unterscheiden
 
sich in ihrer Zusammensetzung, Brenntemperatur
 
und der Farbe des gebrannten Tons.
 
Was versteht man unter einer
 
Glasur in der Keramik?
 
Eine Glasur ist eine glasartige Beschichtung, die auf
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gebrannten Ton aufgetragen wird, um die Ober?äche
 
wasserdicht, dekorativ und oft farbig zu machen.
 
Wie trägt man Glasur richtig auf
 
Tonobjekte auf?
 
Man trägt Glasur meist durch Tauchen, Pinseln oder
 
Sprühen auf das bis zum ersten Brand gebrannte
 
(Schrühbrand) Tonobjekt auf und lässt sie vor dem
 
zweiten Brand trocknen.
 
Warum ist das Verständnis der
 
Brenntemperatur wichtig beim
 
Arbeiten mit Ton und Glasur?
 
Die Brenntemperatur beein?usst die Härte, Farbe und
 
Stabilität des Tons und der Glasur. Falsche
 
Temperaturen können zu Rissen, Blasenbildung oder
 
ungleichmäßiger Glasur führen.
 
Wie kann man verschiedene
 
E?ekte mit Glasuren erzielen?
 
Durch die Auswahl unterschiedlicher
 
Glasurzusammensetzungen, Brennverfahren und
 
Temperaturen lassen sich E?ekte wie matt, glänzend,
 
rau oder kristallin erzielen.
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Welche Sicherheitsmaßnahmen
 
sind beim Umgang mit Ton und
 
Glasur zu beachten?
 
Beim Arbeiten mit Ton und Glasur sollte man
 
Handschuhe tragen, für gute Belüftung sorgen und
 
Staub sowie giftige Sto?e vermeiden, um
 
gesundheitliche Risiken zu minimieren.
 
Was ist der Unterschied
 
zwischen Schrühbrand und
 
Glattbrand?
 
Der Schrühbrand ist der erste Brand, bei dem der Ton
 
hart, aber porös wird. Der Glattbrand ist der zweite
 
Brand, bei dem die Glasur schmilzt und die
 
Ober?äche versiegelt.
 
Wie kann man Fehler bei der
 
Glasur vermeiden?
 
Fehler lassen sich durch sorgfältiges Auftragen der
 
Glasur, richtige Brenntemperaturen, ausreichendes
 
Trocknen vor dem Brand und die Verwendung
 
geeigneter Materialien vermeiden.
 

Published by: agent.proxeno.com Page 9 of 25



TON UND GLASUR VERSTEHEN UND ANWENDEN Handbook Vol. 2021, Issue 11

Ton und Glasur verstehen und anwenden: Ein umfassender
 

Einblick in keramische Materialien
 

ton und glasur verstehen und anwenden ist essenziell für alle, die sich mit
Keramik,
 
Töpferkunst oder industrieller Keramikherstellung beschäftigen. Ton bildet die Grundlage
 
eines jeden keramischen Werkstücks, während die Glasur nicht nur dessen Ästhetik,
 
sondern auch Funktionalität maßgeblich beein?usst. Dieses Zusammenspiel bestimmt
 
Qualität, Haltbarkeit und den künstlerischen Ausdruck der fertigen Produkte. In diesem
 
Artikel analysieren wir die Eigenschaften von Ton und Glasur, ihre Wechselwirkungen
 
sowie praktische Anwendungsmöglichkeiten ? stets mit Blick auf die wichtigsten Faktoren,
 
die in der Praxis und Forschung von Bedeutung sind.
 

Die Eigenschaften von Ton: Basis keramischer Gestaltung
 
Ton ist ein natürlich vorkommendes, feinkörniges Sedimentgestein, das hauptsächlich aus
 
Aluminiumsilikaten besteht. Die Auswahl des richtigen Tons ist entscheidend, da
 
unterschiedliche Tonarten verschiedene physikalische und chemische Eigenschaften
 
aufweisen. Die drei Haupttypen sind Kaolin (Porzellanerde), Ballton und Schamottton.
 

Unterschiedliche Tonarten und ihre Charakteristika
 

Kaolin: Sehr feinkörnig und weiß, zeichnet sich durch hohe Plastizität und
geringe
 
1.
 
Schrumpfung beim Brennen aus. Ideal für Porzellan und feine Keramik.
 

Ballton: Enthält feine Partikel mit hohem Eisenanteil, was ihm eine rötliche
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Färbung
 
2.
 
verleiht. Er ist gut plastisch und eignet sich für Gebrauchskeramik.
 

Schamottton: Enthält grobe, feuerfeste Partikel, die die Schrumpfung beim
 
3.
 
Brennen reduzieren und die Stabilität erhöhen. Einsatz vor allem bei Ofenkeramik
 
und robusten Werkstücken.
 
Die Plastizität des Tons, seine Wasseraufnahmefähigkeit und die Schrumpfung beim
 
Trocknen und Brennen sind maßgebliche Parameter, die das Arbeiten mit Ton bestimmen.
 
Beispielsweise kann zu viel Wasser die Formbarkeit verbessern, aber auch die Stabilität
 
beeinträchtigen. Ebenso beein?usst die Partikelgröße die Textur und die Verarbeitung.
 

Die Rolle der Glasur: Funktionalität tri?t Ästhetik
 
Glasuren sind glasartige Überzüge, die keramische Ober?ächen schützen und dekorieren.
 
Sie bestehen hauptsächlich aus Silikaten, Oxiden und Flussmitteln, die beim
 
Brennvorgang schmelzen und eine glasartige Schicht bilden. Die richtige Glasurwahl ist
 
daher nicht nur eine Frage des Designs, sondern auch der technischen Anforderungen.
 

Glasurtypen und ihre Eigenschaften
 

Mattglasuren: Wirken dezent und weniger re?ektierend, ideal für rustikale oder
 
1.
 
natürliche Ober?ächen.
 

Glänzende Glasuren: Verleihen eine spiegelnde, glatte Ober?äche und
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2.
 
intensivieren Farben.
 

Rissglasuren (Craquelé): Erzeugen bewusst sichtbare feine Risse, die
dekorative
 
3.
 
Akzente setzen.
 

Rauhglasuren: Bieten strukturierte, fühlbare Ober?ächen für taktile
Erfahrungen.
 
4.
 
Die chemische Zusammensetzung der Glasur beein?usst nicht nur das Aussehen, sondern
 
auch die Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Wärme und mechanischen
 
Beanspruchungen. Beispielsweise sind Bleiglasuren besonders glatt und glänzend, aber
 
wegen ihrer Toxizität in der Lebensmittelkeramik kaum noch zugelassen.
 

Interaktion von Ton und Glasur: Kritische Faktoren
 
Das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Tonkörper und Glasur ist zentral für die
 
erfolgreiche Herstellung keramischer Produkte. Physikalische und chemische
 
Kompatibilität entscheidet über Rissbildungen, Ablösungen und Farbveränderungen.
 

Thermische Ausdehnung und Schrumpfung
 
Einer der wichtigsten Aspekte ist die Übereinstimmung der thermischen
 
Ausdehnungskoe?zienten von Ton und Glasur. Unterschiedliche Ausdehnungsraten
 
können Spannungen verursachen, die beim Abkühlen zu Haarrissen (Craquelé) oder zum
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Ablösen der Glasur führen. Die Glasur sollte idealerweise eine geringfügig niedrigere
 
Ausdehnung als der Tonkörper besitzen, um eine Spannungszone zu vermeiden.
 

Haftung und Brenntemperaturen
 
Die Brenntemperatur beein?usst nicht nur die Festigkeit des Tons, sondern auch das
 
Schmelzverhalten der Glasur. Hochbrennende Tonarten erfordern Glasuren, die bei
 
vergleichbaren Temperaturen schmelzen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Ein
 
falsches Temperaturpro?l kann zu Blasenbildung, Mattigkeit oder ungleichmäßiger
 
Ober?äche führen.
 

Anwendung von Ton und Glasur in der Praxis
 
Die praktische Anwendung von Ton und Glasur erfordert fundiertes Wissen und Erfahrung.
 
Sowohl im künstlerischen als auch im industriellen Bereich sind präzise Techniken und
 
sorgfältige Materialauswahl von großer Bedeutung.
 

Vorbereitung und Verarbeitung von Ton
 
Vor dem Formen wird Ton meist gewaschen, gemischt und durch Kneten homogenisiert,
 
um Luftblasen und Ungleichmäßigkeiten zu entfernen. Die richtige Konsistenz ist
 
entscheidend für die Verarbeitbarkeit und das spätere Brennverhalten. Häu?g werden
 
Tonmischungen angepasst, indem man verschiedene Tonarten kombiniert, um optimale
 
Eigenschaften zu erzielen.
 

Glasurauftrag und Gestaltungstechniken
 
Glasuren können auf verschiedene Weise aufgetragen werden:
 

Tauchen: Das keramische Werkstück wird in die Glasur?üssigkeit getaucht,
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was
 
1.
 
eine gleichmäßige Schicht erzeugt.
 

Spritzverfahren: Besonders für groß?ächige oder unregelmäßige Formen
 
2.
 
geeignet, ermöglicht kontrollierte Schichtdicken.
 

Pinselauftrag: Wird häu?g für dekorative Akzente oder spezielle Muster
 
3.
 
eingesetzt.
 
Die Dicke der Glasurschicht muss sorgfältig kontrolliert werden, da zu dicke Schichten zu
 
Ablösungen oder Tropfenbildung führen können, während zu dünne Schichten
 
ungleichmäßigen Schutz bieten.
 

Innovationen und Trends im Umgang mit Ton und Glasur
 
Moderne Technologien und nachhaltige Materialien beein?ussen zunehmend die
 
Keramikbranche. Beispielsweise ermöglichen computergestützte Brennöfen präzise
 
Temperatursteuerungen, die optimale Brennergebnisse garantieren. Zudem werden
 
umweltfreundliche Glasuren entwickelt, die frei von Schwermetallen sind und dennoch
 
hohe Ästhetik bieten.
 
3D-Druckverfahren revolutionieren die Formgebung von Ton, indem sie komplexe
 
Strukturen mit minimalem Materialverlust ermöglichen. Gleichzeitig führt die digitale
 
Glasurtechnik zu neuartigen Ober?ächen, die traditionelle Verfahren ergänzen.
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Nachhaltigkeit und Umweltaspekte
 
Die Gewinnung von natürlichen Tonvorkommen sowie die Herstellung von Glasuren
 
können ökologische Herausforderungen mit sich bringen. Deshalb rückt die Verwendung
 
von recycelten Materialien und schadsto?armen Komponenten immer mehr in den Fokus.
 
Dies betri?t auch den Energieverbrauch beim Brennen, der durch moderne Ofentechnik
 
optimiert wird.
 

Fazit: Ton und Glasur verstehen und anwenden als Schlüssel zum
 

Erfolg in der Keramik
 
Die Beherrschung von Ton und Glasur ist eine komplexe, aber lohnenswerte Aufgabe, die
 
technisches Wissen und künstlerisches Gespür verbindet. Durch das Verständnis der
 
Materialeigenschaften, das Wissen um thermische und chemische Wechselwirkungen
 
sowie den Einsatz moderner Techniken lassen sich keramische Produkte scha?en, die
 
sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugen. Wer sich intensiv mit dem Thema "ton
 
und glasur verstehen und anwenden" auseinandersetzt, legt den Grundstein für
 
innovative und qualitativ hochwertige Keramikarbeiten ? sei es im Hobbybereich, in der
 
Kunst oder der industriellen Produktion.
 
Keramiktechniken, Töpfern, Glasurarten, Tonaufbereitung, Brennverfahren,
 
Keramikglasur, Tonbearbeitung, Glasurauftrag, Drehscheibe, Keramikgestaltung

KERAMISCHE GLASUREN GRUNDLAGEN EIGENSCHAFTEN REZE
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keramische glasuren grundlagen eigenschaften reze

Keramische Glasuren sind ein essenzieller Bestandteil der Keramikherstellung, der sowohl die
ästhetischen als auch die funktionalen Eigenschaften eines keramischen Objekts maßgeblich
beeinflusst. Das Verständnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte von keramischen
Glasuren ist unerlässlich für Keramiker, Designer und Hobbykünstler, die qualitativ hochwertige und
langlebige Keramiken schaffen möchten. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte von
keramischen Glasuren detailliert beleuchten, um ein umfassendes Wissen zu vermitteln.

Was sind keramische Glasuren?

Keramische Glasuren sind dünne, glasartige Schichten, die auf die Oberfläche von Tonwaren,
Fliesen oder anderen keramischen Objekten aufgetragen werden. Sie dienen mehreren Zwecken:

- Schutz der Oberfläche vor Wasser, Schmutz und Abnutzung
- Verbesserung der Ästhetik durch Farb- und Glanzeffekte
- Verhinderung von Rissbildungen und Verformungen
- Erzeugen spezieller Oberflächeneffekte (z.B. Matt, Hochglanz, texturiert)

Die Glasur entsteht durch das Schmelzen und Verschmelzen der Inhaltsstoffe während des
Brennprozesses bei hohen Temperaturen. Das Ergebnis ist eine feste, glasartige Schicht, die eng
mit dem keramischen Substrat verbunden ist.

Grundlagen der keramischen Glasuren

Das Verständnis der Grundlagen ist entscheidend, um funktionale und optisch ansprechende
Glasuren zu entwickeln oder auszuwählen. Hier sind die wichtigsten Konzepte:

Zutaten einer Glasur

Eine typische keramische Glasur besteht aus mehreren Komponenten:

- Glasurgrundlage (Glasurmischung): Besteht meist aus Silikaten, die beim Brennen schmelzen
und eine Glasurschicht bilden.

- Füllstoffe (Opake Bestandteile): Wie Ton, Tonmineralien oder spezielle Opaker, die die
Transparenz beeinflussen.

- Farbmittel: Metalloxide oder -karbide, die Farbeffekte erzeugen (z.B. Eisenoxid, Kobaltoxid).
- Flussmittel: Helfen, die Schmelztemperatur zu senken und eine gleichmäßige Glasur zu

gewährleisten (z.B. Borax, Natriumcarbonat).
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- Stabilisatoren und Additive: Verbessern die Haftung, verhindern Rissbildung oder beeinflussen
die Textur.

Der Brennprozess

Der Brennprozess ist entscheidend für die Entwicklung der Glasureigenschaften. Er umfasst:

- Aufheizphase: Das Material wird langsam auf die Brenntemperatur gebracht, um Spannungen
zu vermeiden.

- Schmelzphase: Bei Erreichen der Glasurtemperatur schmilzt die Glasur und verbindet sich mit
dem keramischen Substrat.

- Abkühlphase: Das Objekt wird kontrolliert abgekühlt, um Rissbildungen zu verhindern.

Die Brenntemperatur bestimmt, ob die Glasur als niedrig-, mittel- oder hochgebrannt gilt, was
wiederum Einfluss auf ihre Eigenschaften hat.

Eigenschaften keramischer Glasuren

Die Eigenschaften von Glasuren sind vielfältig und beeinflussen sowohl die Optik als auch die
Funktionalität des Endprodukts. Hier sind die wichtigsten:

Optische Eigenschaften

- Glanz: Hochglänzende, matte oder seidenmatte Oberflächen
- Farbe: Von transparent bis opak, mit vielfältigen Farbnuancen
- Textur: Glatte, raue, strukturierte oder reliefartige Oberflächen
- Transparenz: Durchsichtige oder undurchsichtige Glasuren

Physikalische Eigenschaften

- Haltbarkeit: Beständig gegen Kratzer, Abnutzung und chemische Einflüsse
- Rissbildung: Abhängig von der Temperaturführung und Materialzusammensetzung
- Adhäsion: Haftung an der keramischen Oberfläche
- Hitzebeständigkeit: Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten

Chemische Eigenschaften
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- Wasserbeständigkeit: Schutz vor Wasseraufnahme
- Reaktivität: Einfluss auf die chemische Stabilität im Gebrauch

Rezepte für keramische Glasuren

Die Entwicklung eigener Glasurrezepturen ist ein kreativer Prozess, der Erfahrung und
Experimentieren erfordert. Hier sind grundlegende Rezepte, die als Ausgangspunkt dienen können:

Grundrezept für eine transparente Glaskeramik-Glasur

Zutaten:

- 100 g Feldspat (Flußmittel)
- 50 g Quarzsand (Silikatquelle)
- 30 g Kaolin (Tonmineral, Stabilisation)
- 10 g Borax (Flussmittel)
- Wasser (bis zur gewünschten Konsistenz)

Zubereitung:

- Alle trockenen Zutaten gründlich vermischen.
- Nach und nach Wasser hinzufügen, bis eine streichfähige, glatte Konsistenz entsteht.
- Die Glasur durch ein Sieb gießen, um Klümpchen zu entfernen.
- Auf das keramische Objekt auftragen (z.B. mit Pinsel oder Spritztechnik).
- Brennen bei 1200°C bis 1250°C (je nach Substrat).

Farbige Glasuren mit Metalloxiden

Beispiel: Kobaltoxid für Blau

- Kobaltoxid in Wasser auflösen
- In die Grundglasur einrühren (max. 2-3% des Gesamtgewichtes)
- Glasur auftragen und bei 1250°C brennen

Hinweis: Die Farbergebnisse können je nach Brenntemperatur variieren. Es empfiehlt sich, kleine
Teststücke anzulegen.

Tipps für die Arbeit mit keramischen Glasuren
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- Testen Sie immer vor der Serienproduktion: Verschiedene Brenntemperaturen und
Auftragsmethoden beeinflussen das Ergebnis.

- Verstehen Sie die Materialeigenschaften: Unterschiedliche Rohstoffe verhalten sich verschieden
beim Brennen.

- Experimentieren Sie mit Rezepturen: Variieren Sie die Zutaten, um neue Effekte zu erzielen.
- Sicherheit geht vor: Tragen Sie Schutzmasken und Handschuhe bei der Verarbeitung von

Pigmenten und chemischen Stoffen.
- Dokumentieren Sie Ihre Rezepte: Für Reproduzierbarkeit und Weiterentwicklung.

Fazit

Keramische Glasuren sind ein faszinierendes Feld, das kreative Gestaltung und technisches
Know-how vereint. Das Verständnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte ermöglicht es
Keramikern, individuelle und hochwertige Stücke zu schaffen. Durch kontinuierliches
Experimentieren und Lernen können einzigartige Oberflächen und Effekte erzielt werden, die
keramische Werke unverwechselbar machen. Ob für künstlerische Projekte, funktionale
Gebrauchsgegenstände oder dekorative Fliesen ? die Welt der keramischen Glasuren bietet
unendliche Möglichkeiten zur Ausdrucksform und Innovation.
 
Keramische Glasuren Grundlagen, Eigenschaften, Rezepte

Keramische Glasuren sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Töpferkunst und Keramikherstellung.
Sie verleihen Objekten nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Finish, sondern schützen sie auch
vor Wasser und Abnutzung. Das Verständnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte von
keramischen Glasuren ist essenziell für Töpfer, Keramiker und Industriehersteller, die hochwertige
und langlebige Produkte schaffen möchten. In diesem Artikel werden diese Aspekte detailliert
erläutert, um sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Anwender umfassend zu informieren.

Grundlagen der keramischen Glasuren

Was sind keramische Glasuren?

Keramische Glasuren sind dünne Schichten aus geschmolzenen Mineralien, die auf die Oberfläche
von gebrannten Keramikobjekten aufgetragen werden. Sie bestehen hauptsächlich aus
Glasbildnern, Füllstoffen, Farbmitteln und Additiven. Beim Brennen schmelzen diese Komponenten,
bilden eine glatte, glasartige Schicht und verbinden sich dauerhaft mit dem keramischen
Untergrund.

Die Glasur dient mehreren Zwecken:
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- Ästhetik: Sie verleiht der Keramik Farbe, Glanz und Textur.
- Funktionalität: Sie versiegelt das Material, macht es wasserdicht und hygienisch.
- Schutz: Sie schützt vor Kratzern, Flecken und chemischer Einwirkung.

Materialien und Zusammensetzung

Die wichtigsten Komponenten einer Glasur sind:

- Glasbildner: Diese Mineralien schmelzen bei Brenntemperaturen und bilden die glasartige
Oberfläche. Typische Glasbildner sind Feldspat, Silikate und Kaolin.

- Füllstoffe: Sie beeinflussen die Textur, Farbe und Transparenz. Beispiele sind Quarz,
Tonmineralien und Tonerden.

- Farbmittel: Metalloxide, -carbonate oder -sulfate, die Farbtöne erzeugen, z.B. Kobaltoxid (Blau),
Eisenoxid (Braun/Rot), Kupferoxid (Grün).

- Additive und Stabilisatoren: Sie modifizieren Fließeigenschaften, Brenntemperatur oder
Glasurstruktur. Dazu gehören Flussmittel, Temperiermittel und Bindemittel.

Die Auswahl der Materialien hängt vom gewünschten Effekt, Brenntemperatur und Art der Keramik
ab.

Eigenschaften keramischer Glasuren

Physikalische Eigenschaften

- Dichte und Transparenz: Glasuren können transparent, halbtransparent oder deckend sein. Die
Dichte bestimmt, wie gut sie Licht durchlassen.

- Glanz: Von matt bis hochglänzend, beeinflusst die Glasur die visuelle Wirkung.
- Struktur und Textur: Glasuren können glatt, rau, gekräuselt oder mit Reliefmustern versehen

sein.

Chemische Eigenschaften

- Chemische Stabilität: Hochwertige Glasuren sind beständig gegen Chemikalien und
Temperaturschwankungen.

- Wasserbeständigkeit: Versiegeln die Oberfläche, verhindern das Eindringen von Wasser.
- Hitzebeständigkeit: Je nach Zusammensetzung halten sie Temperaturschwankungen stand,

ohne zu reißen oder Abplatzungen zu zeigen.
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Ästhetische Eigenschaften

- Farbentwicklung: Durch unterschiedliche Metalloxide entstehen vielfältige Farbtöne.
- Effekte: Glasiereffekte wie Flammeneffekte, Fließbewegungen, Krakelee (Rissmuster) oder

spezielle Oberflächenstrukturen.

Rezeptentwicklung und Herstellung von Glasuren

Grundprinzipien beim Rezepten

Die Entwicklung eines Glasurrezepts ist eine fein abgestimmte Balance zwischen den Zutaten,
Brenntemperatur und gewünschten Eigenschaften. Es erfordert Erfahrung, Experimentierfreude und
ein gutes Verständnis der Materialeigenschaften.

Wichtige Schritte sind:

- Festlegung des Brennprogramms: Niedrig-, Mittel- oder Hochbrand.
- Materialauswahl: Basierend auf Temperatur, gewünschter Farbe und Oberfläche.
- Verhältnis der Komponenten: Glasbildner, Füllstoffe und Zusätze müssen präzise abgestimmt

sein.
- Testen und Anpassen: Kleine Probebrennungen, um Effekte zu beobachten und Rezeptur zu

optimieren.

Beispielrezepte für keramische Glasuren

Hier einige grundlegende Rezepte für unterschiedliche Brenntemperaturen:

Niedrigbrand-Glasur (Raku, bis 1050°C):

- Feldspat: 30%
- Quarz: 20%
- Kaolin: 15%
- Tonerde (z.B. Tonerde): 15%
- Eisenoxid (Farbmittel): 5%
- Flussmittel (z.B. Borax): 10%

Mittelbrand-Glasur (z.B. 1100?1200°C):
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- Feldspat: 40%
- Silikate (Quarz, Sand): 20%
- Kaolin: 10%
- Eisenoxid: 3-5%
- Kupferoxid/Farbmittel: je nach Farbwahl
- Flussmittel: 10%

Hochbrand-Glasur (z.B. 1250°C):

- Feldspat: 50%
- Quarz: 25%
- Kaolin: 10%
- Eisenoxid: 2-4%
- Zusätze für spezielle Effekte: Colloidal Silber, Kupfer, Kobalt

Herstellungsprozess

- Mahlen: Alle Zutaten werden fein gemahlen und gut vermischt.
- Auflösen: Die Mischung wird in Wasser zu einer gleichmäßigen Suspension verarbeitet.
- Filtern: Um Klümpchen oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Auftragen: Durch Eintauchen, Pinseln oder Sprühen.
- Trocknen: Die glasierte Oberfläche wird vollständig getrocknet.
- Brennen: Bei der vorgesehenen Temperatur, um die Glasur zu schmelzen und zu fixieren.

Technische Aspekte und Qualitätskontrolle

Optimierung der Brenntemperatur

Die Brenntemperatur ist entscheidend für das Endergebnis. Zu niedriger Brenntemperatur führt zu
unzureichender Schmelzung, während zu hohe Temperaturen die Glasur beschädigen oder
ungewollte Effekte hervorrufen können.

Oberflächenkontrolle

- Glanz vs. Matt: Anpassung der Rezeptur oder Brenntemperatur.
- Rissbildung (Crackle): Kann absichtlich für dekorative Effekte genutzt oder vermieden werden.
- Unregelmäßigkeiten: Durch ungleichmäßiges Auftragen oder Materialungleichgewichte.
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Farbentwicklung

Metalloxide reagieren empfindlich auf Brenntemperatur und Atmosphäre (Oxidation oder
Reduktion). Das Verständnis dieser Prozesse ermöglicht gezielte Farbgestaltung.

Moderne Entwicklungen und Trends

Innovative Materialien und Effekte

- Reaktive Glasuren: Entstehen durch spezielle Zusätze, die beim Brennen unvorhersehbare
Effekte erzeugen.

- Elektro-Glasuren: Mit metallischen Effekten, die Licht reflektieren.
- Umweltfreundliche Rezepte: Verzicht auf giftige Stoffe, Verwendung natürlicher Materialien.

Digitalisierung und Automatisierung

- Einsatz von computergestützten Rezepturen.
- Automatisierte Brennöfen und Auftragsverfahren für präzise Ergebnisse.

Fazit

Keramische Glasuren sind ein komplexes Zusammenspiel aus Materialkunde, Technik und kreativer
Gestaltung. Das Verständnis ihrer Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte eröffnet Töpfern die
Möglichkeit, individuelle, funktionale und ästhetisch ansprechende Werke zu schaffen. Die
Entwicklung und Anwendung von Glasuren erfordert Experimentierfreude, technisches Know-how
und ein Gespür für die Materialeigenschaften. Mit fortschreitender Technologie und
Forschungsarbeit werden keramische Glasuren auch in Zukunft vielfältige Einsatzmöglichkeiten
bieten ? von traditioneller Handwerkskunst bis hin zu innovativen industriellen Anwendungen.

Zusammenfassung:

- Keramische Glasuren bestehen aus Glasbildnern, Füllstoffen, Farbmitteln und Additiven.
- Sie bieten ästhetische, funktionale und schützende Eigenschaften.
- Rezeptentwicklung ist eine Balance zwischen Materialien, Temperatur und gewünschten

Effekten.
- Moderne Trends setzen auf Nachhaltigkeit, Effekte und Digitalisierung.
- Ein tiefgehendes Verständnis ermöglicht kreative und langlebige keramische Werke.
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In der Welt der Keramik sind Glasuren das Bindeglied zwischen Technik und Kunst, das die
Vielseitigkeit und Schönheit dieser jahrhundertealten Handwerkskunst unterstreicht.
 

 QuestionAnswer Was sind keramische Glasuren und wofür werden sie verwendet? Keramische
Glasuren sind dünne, glatte Schichten, die auf Keramikoberflächen aufgetragen werden, um diese
zu versiegeln, zu dekorieren und ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie werden vor allem in der
Töpferei, Keramikherstellung und Porzellanproduktion verwendet. Welche grundlegenden
Eigenschaften sollten keramische Glasuren haben? Gute keramische Glasuren sollten chemisch
stabil, kratzfest, hitzebeständig, wasserdicht, hygienisch und gut haftend auf der Keramikoberfläche
sein. Zudem sollten sie eine ansprechende Optik aufweisen. Was ist die Bedeutung der
Schmelztemperatur bei Glasuren? Die Schmelztemperatur bestimmt, bei welcher Temperatur die
Glasur schmilzt und eine glatte, glasartige Oberfläche bildet. Sie ist entscheidend für das richtige
Brennverfahren und beeinflusst die Haftung und das Endergebnis der Glasur. Welche
Rezeptsgrundlagen gibt es für keramische Glasuren? Rezeptsgrundlagen für Glasuren bestehen
aus Tonmineralien wie Feldspat, Quarz und Kaolin sowie Glasbildnern, die beim Brennen
schmelzen und die Glasur bilden. Zusätze wie Flussmittel, Opazifikatoren und Farbpigmente können
ebenfalls enthalten sein. Wie beeinflusst die Zusammensetzung die Eigenschaften einer Glasur?
Die Zusammensetzung bestimmt die Schmelztemperatur, Transparenz, Oberflächenstruktur,
Farbwirkung und Haftung. Variationen in den Mineralien und Zusätzen führen zu unterschiedlichen
optischen und physikalischen Eigenschaften. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Herstellung
einer keramischen Glasur? Wichtig sind die Rezeptentwicklung, das Mischen der Rohstoffe, das
Mahlen und Feinverteilen, das Auftragen auf die Keramik, gefolgt vom Brennen bei der geeigneten
Temperatur, um die Glasur zu schmelzen und zu festigen. Wie beeinflusst das Brenntemperatur die
Glasurqualität? Die Brenntemperatur beeinflusst das Schmelzverhalten, die Oberflächenstruktur und
die Farbintensität der Glasur. Zu niedrige Temperaturen führen zu unzureichender Schmelze, zu
hohe können die Oberfläche verformen oder Farbverluste verursachen. Welche Sicherheitsaspekte
sind bei der Herstellung und Anwendung von Glasuren zu beachten? Es ist wichtig,
Schutzmaßnahmen wie Handschuhe und Maske zu verwenden, da Rohstoffe giftige Stoffe
enthalten können. Zudem sollte in gut belüfteten Bereichen gearbeitet werden, um Dämpfe und
Staub zu vermeiden. Wie kann man die Farbwirkung einer Glasur gezielt beeinflussen? Die
Farbwirkung kann durch die Wahl der Farbpigmente, die Glasurzusammensetzung, die
Brenntemperatur sowie die Brenndauer gesteuert werden. Auch das Auftragen in verschiedenen
Schichten oder Techniken verändert das Farbergebnis. Was sind aktuelle Trends in der
Keramikglasur-Entwicklung? Aktuelle Trends umfassen die Nutzung umweltfreundlicher,
lösungsmittelfreier Glasuren, innovative Farb- und Oberflächenstrukturen, sowie die Entwicklung
spezieller Effekte wie Mattierungen, Opazität oder metallische Effekte. 
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Published by: agent.proxeno.com Page 24 of 25



TON UND GLASUR VERSTEHEN UND ANWENDEN Handbook Vol. 2021, Issue 11

Read the full article online: KERAMISCHE GLASUREN GRUNDLAGEN EIGENSCHAFTEN
REZE
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